
VARIACIÓN DE CBR PARA UNA ESTRUCTURA DE SUBBASE Y BASE GRANULAR  EN ESTADO 

NATURAL Y MODIFICADO CON POLYCOM 
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VARIACIÓN DE CBR PARA UNA ESTRUCTURA DE SUBRASANTE EN ESTADO NATURAL Y 
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